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RESUMEN 
 

El presente trabajo muestra una comparación de la zona afectada por el calor en 

el acero A36 al ser cortadas por los procesos de corte oxiacetilenico y por plasma. 

Previamente, a la experimentación, se hizo una revisión bibliográfica de las 

operaciones de corte, incidiendo con mayor amplitud en el conocimiento de los 

procesos de corte oxiacetilenico y por plasma, los fundamentos teóricos, ventajas 

y desventajas, aplicaciones y procedimientos de corte. Tras tener el conocimiento, 

real de las operaciones, se regulan los valores de las variables en las maquinas 

utilizadas para luego realizar el corte de las probetas. Posteriormente se realiza la 

evaluación de la calidad de corte obtenido, dureza y  finalmente el análisis 

metalográfico para determinar la zona afectada por el calor. 

Al final, después de evaluar el efecto del calor, se hace una comparación entre los 

dos procesos de corte para determinar cuál de los procesos tiene mayor influencia 

en la variación de la estructura metalográfica. 
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